武汉职业技术学院继续教育学院

《工程材料》毕业清考试题
（100分钟）
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一、填空：(每空1分，共37分)
1、材料的工艺性能是指_______性能、_______性能、_______性能、_______性能和_______性能。

2、工程上常用金属材料的物理性能有__    ___ 、________、_______、________和_______     。
3、工程材料的结合键有________、________、____   __和         。
4、位错分为两种，它们是____________ 和 _____________。
5、金属结晶过程主要由_____________和________________两个基本过程组成。
6、在金属学中，冷加工与热加工的界限是以__________来划分的。
7、钢的热处理工艺是由         、         、         三个阶段组成。一般来讲，它不改变被处理工件的         ，但却改变其         。

8、碳钢中的有益元素是         、         ，碳钢中的有害杂质是        、        。
9、20钢属         钢，其含碳量为      ；45钢属         钢，其含碳量为      ；T8

钢属         钢，其含碳量为      。

10、合金钢按用途分类可分为________、____   __和         。
二、选择：（每题2分，共18分）
1、机床床身选用________
    A、Q235    B、T10A    C、HT150    D、T8
2、汽车钢板弹簧选用__   ____
    A、45     B、60Si2Mn     C、2Cr13      D、16Mn
3、T10钢的含碳量为_____
A、0.01%  B、0.1%     C、1.0%     D、10%
4、与金属材料相比，高聚物的_______要好。
    A、钢度   B、强度     C、韧性      D、比强度   

5、塑料的使用状态为_____

    A、晶态   B、玻璃态     C、高弹态      D、粘流态
6、机床床身和机架应选用_____
A、白口铸铁   B、灰口铸铁     C、麻口铸铁

7、适合制造渗碳零件的钢有_____
    A、65Mn、20Cr、1Cr13      B、45、40Cr、T12 
 C、15、20Cr、20CrMoTi   
8、马氏体的硬度取决于_____
A、冷却速度   B、转变温度     C、含碳量

9、能使单晶体产生塑性变形的应力为_____
A、正应力   B、切应力     C、复合应力

三、名词解释：（每题3分，共21分）
1、滑移：
2、加工硬化：
3、过冷度：
4、合金：
5、调质处理：
6、淬透性：

7、灰铸铁：

四、问答题（每题12分，共24分）
1、什么是热处理？常见的热处理方法有几种？其目的是什么？
2、何谓强度？衡量强度的常用指标有哪些？各用什么符号表示？
PAGE  

